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FOVEO TECH TSS 25 TYNK Profesjonalne Systemy Ocieplen Budynkdw

SILIKATOWO-SILIKONOWY

Bl FOVEO TECH TSS 25 TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY

Najwazniejsze cechy:

bardzo tatwa aplikacja i obrébka

dobra przyczepnos¢ do podioza

wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej
odporno$¢ na dziatanie promieni UV

wysoka odporno$¢ na zagrozenia biologiczne
odpornosé na odksztatcenia

bardzo duza odporno$¢ na zabrudzenia
bardzo wysoka trwato$¢ powtoki

bardzo wysoka trwato$¢ koloru

szeroka gama kolorystyczna

ZASTOSOWANIE

Tynk przygotowywany na bazie dyspersji krzemianoéw potasowych i kombinacji zywic syntetyczno-silikonowych oraz kruszywa marmurowego i wypetniaczy. Zawiera specjalne srodki
uszlachetniajgce. Charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na zmienne warunki atmosferyczne, korozje biologiczng i zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalny i mato nasigkliwy. Tynk
Silikatowo-Silikonowy TSS 25 stuzy do recznego wykonywania cienkowarstwowych dekoracyjnych wypraw tynkarskich na wszelkich podtozach mineralnych wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw.

WLASCIWOSCI WYROBU

Gestos¢ objetosciowa ok. 1,8 glcm?®
Czas otwarty pracy do 15 minut
Temperatura stosowania i podtoza od +5°C do +25°C
Odpornos$¢ na deszcz po ok. 24h

*Dane techniczne i informacije o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%.

SPOSOB STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio réwne, suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczen oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, plesnie, mchy), chemicznej itp.
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia nalezy oczysci¢ wodg pod zwigkszonym ci$nieniem. Stare tynki i powtoki malarskie o stabej przyczepnosci nalezy usungé. Ubytki uzupetni¢ Zaprawg
Klejacg KS 10, KS 20, KU 11, KU 21 lub KW 12 (max do 6,0 mm w jednej warstwie) lub standardowg zaprawg tynkarska. Podioza o stabej nosnosci, mocno chionne lub skredowane (tzn.
pozostawiajgce $lady pytu na dtoni po ich potarciu) w celu wzmocnienia i zmniejszenia chtonno$ci nalezy pomalowa¢ Gruntem Akrylowym | GA 10 ub Gruntem Silikonowym GN 30. W razie
koniecznosci powierzchnie wyrownac¢ Zaprawg Klejacg KU 11, KU 21 lub KW12. Na $wiezych tynkach cementowych lub cementowo-wapiennych tynk mozna naktada¢ nie wczesniej niz
po 28 dniach od ich wykonania, na betonie za$ nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy, w systemie ocieplen warstwe zbrojong wysezonowaé¢ min. 3 dni. Wszystkie podfoza muszg mie¢
ustabilizowang wilgotnos¢ oraz zakonczony proces twardnienia. Przed naktadaniem tynku powierzchnie nalezy zagruntowaé Podktadem Gruntujgcym PA 10 lub PN 30 w kolorze zblizonym
do koloru tynku.

SPOSOB UZYCIA:

Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszac przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem koszykowym do uzyskania jednolitej
konsystenciji. Jezeli zachodzi potrzeba, doda¢ niewielkg ilos¢ wody (tylko korekcyjnie, max do 1%). llo$¢ dolewanej wody w przypadku kazdego opakowania powinna by¢ jednakowa.
Dodatek wody moze spowodowaé zmiane wtasciwosci roboczych tynku oraz jego koloru. Nie ingerowaé w sktad masy przez dodawanie cementu, piasku badz innych sktadnikéw.

W przypadku wykonania recznego tynk naktada¢ przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadza¢ do uzyskania warstwy grubosci ziarna. W ciggu 15 minut od natozenia masy
nalezy nadac¢ jej oczekiwang fakture za pomoca pacy z tworzywa sztucznego: baranek — ruchami okreznymi, kornik — ruchami pionowymi, poziomymi lub okreznymi, w zaleznosci od
oczekiwanego uktadu rys. Tynku nie skrapia¢ wodg przy zacieraniu. Materiat zebrany nadaje si¢ do ponownego uzycia po przemieszaniu.

Do natrysku mozna stosowac¢ jedynie tynk o strukturze baranka, o grubosci uziarnienia 1,5 mm - 3 mm. W tym przypadku nalezy uzywaé zestawu natryskowego zalecanego przez
producenta wg ponizszych parametréw: tynk o grubosci 1,5 mm — dysza nr 2 (5,5 mm), tynk o grubosci 2mm - dysza nr 3 (6,5 mm), tynki o grubosci 2,5 mm i 3 mm - dysza nr 4 (7 mm).
Zalecane ci$nienie na agregacie 3,5 —4 at. Strumien masy powinien by¢ natryskiwany prostopadle w odlegtosci okoto 25 cm od $ciany. Pistolet nalezy prowadzi¢ ruchem jednostajnym na
catym fragmencie $ciany bedacym odrebng czescig elewacji.Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy stosowaniu kolorowych tynkéw silikonowych, nalezy na jedng powierzchnie
naktadaé tynk o tym samym numerze partii produkcyjnej (data waznosci i numer partii zamieszczony na opakowaniu). W celu unikniecia mozliwych do wystgpienia réznic w odcieniu
i strukturze, przerwy w pracy nalezy zaplanowa¢ z wyprzedzeniem (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). UWAGI/ZALECENIA:
Stosowac w temperaturze podfoza i otoczenia od +5°C do +25°C. Nie naktada¢ na nagrzane podioze. W trakcie pracy oraz podczas wysychania tynku nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru, dziatania deszczu. Chroni¢ tynk do momentu jego petnego zwigzania za pomoca folii lub gestej siatki ostonowej. Temperatura podtoza i otoczenia podczas
naktadania oraz przez kolejne 48 godzin nie moze by¢ nizsza od +5°C. Niska temperatura oraz duza wilgotnos$¢ powietrza wydtuza czas schnigcia tynku. Niedostosowanie sie do zalecen,
zte przygotowanie podtoza lub btedna aplikacja tynku moze prowadzi¢ do powstania trwatych réznic kolorystycznych na powierzchniach wyprawy (przebarwienia, wykwity) a w
skrajnych przypadkach do obnizenia jej trwato$ci.

Narzedzia bezposrednio po uzyciu umy¢ wodg. Swieze zabrudzenia tynkiem mozna zmy¢é woda, natomiast stwardniate resztki tynku mozna usunaé tylko mechanicznie. Tynk uzyskuje
petne witasciwosci wytrzymatosciowe po 28 dniach od zakonczenia prac.

W przypadku zastosowania tynku wewnatrz pomieszczenia nalezy je wietrzy¢ do catkowitego zaniku zapachu przed oddaniem do uzytku.

Stosowanie tynkéw w systemach ociepleft w ciemnych, intensywnych kolorach (o wspétczynniku odbicia $wiatta rozproszonego ponizej 20%) nie powinno przekracza¢ 10% tynkowanej
powierzchni.

Przed przystgpieniem do wykonania elewacji, nalezy sprawdzi¢ na matym fragmencie zgodno$¢ zamawianej struktury i koloru.

Jakiekolwiek uwagi dotyczgce niestandardowych cech zaprawy i jej koloru zgtasza¢ natychmiast do sprzedawcy. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz Instrukcjg
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wykonywania ocieplen Foveo Tech. W przypadku potaczenia z wyrobami innych producentéw lub nieujetych w dokumentach odniesienia ( AT i ETA ), FFIL Sniezka SA nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Informacje zawarte w opisie, majg na celu zapewnienie prawidtowego wykonania prac zwigzanych z naktadaniem tynku. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci prawnej za szkody
wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu, jak réwniez nie ma wptywu na warunki pogodowe przy prowadzonych pracach.

Pomieszczenia w ktérym zastosowano wyréb lub elementy malowane wyrobem nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym okresie nadaja si¢ do uzytkowania.

PARAMETRY NAKLADANIA DLA POSZCZEGOLNYCH METOD

NAKLADANIE RECZNE:

Tynk naktadaé¢ przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzi¢ do uzyskania warstwy o grubosci ziarna. W ciggu 15 minut od natozenia masy nalezy nadac jej oczekiwana strukture
za pomocg pacy z tworzywa sztucznego: baranek — ruchami okreznymi, kornik — ruchami pionowymi, poziomymi lub okreznymi, w zaleznos$ci od oczekiwanego uktadu rys. Tynku nie
skrapia¢ wodg przy zacieraniu. Materiat zebrany nadaje si¢ do ponownego uzycia po przemieszaniu.

NAKLADANIE NATRYSKIEM:

Mozna stosowac jedynie tynk o strukturze baranka o grubosci uziarnienia od 1,5 mm do 3 mm. W tym przypadku nalezy uzywac¢ zestawu natryskowego zalecanego przez producenta wg
ponizszych parametréw: tynk o grubosci 1,5 mm — dysza nr 2 (5,5 mm), tynk o grubosci 2 mm- dysza nr 3 (6,5 mm), tynki o grubosci 2,5 mm i 3 mm - dysza nr 4 (7 mm). Zalecane ci$nienie
na agregacie 3 —3,5 at. Strumiert masy powinien by¢ natryskiwany prostopadle w odlegto$ci okoto 25 cm od $ciany. Pistolet nalezy prowadzi¢ ruchem jednostajnym na catym fragmencie
$ciany bedacym odrebng czgscig elewacji. Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw, nalezy na jedng powierzchnig naktadac tynk o tym samym numerze partii produkcyjnej (data waznosci i
numer partii zamieszczony na opakowaniu). Tynki z réznych partii wymiesza¢ razem przed ich uzyciem. Przerwy w pracy nalezy zaplanowa¢ z wyprzedzeniem (np. po zakornczeniu prac
w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.)

UWAGI/ZALECENIA: Stosowa¢ w temperaturze podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C. Nie naktada¢ na nagrzane podtoze. W trakcie pracy oraz podczas wysychania tynku nalezy unika¢
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru, dziatania deszczu. Chroni¢ tynk do momentu jego petnego zwigzania za pomoca folii lub gestej siatki ostonowej. Temperatura podtoza i
otoczenia podczas naktadania oraz przez kolejne 48 godzin nie moze by¢ nizsza od +5°C. Niska temperatura oraz duza wilgotno$¢ powietrza wydtuza czas schniecia tynku. Narzedzia
bezposrednio po uzyciu umyé wodg. Swieze zabrudzenia tynkiem mozna zmyé woda, natomiast stwardniate resztki tynku mozna usunaé tylko mechanicznie. Tynk uzyskuje petne
wiasciwosci wytrzymatosciowe po 28 dniach od zakonczenia prac. W przypadku zastosowania tynku wewnatrz pomieszczenia nalezy je wietrzy¢ do catkowitego zaniku zapachu przed
oddaniem do uzytku. Stosowanie tynkéw w systemach ocieplen w ciemnych, intensywnych kolorach (o wspétczynniku odbicia $wiatta rozproszonego ponizej 20%) nie powinno
przekracza¢ 10% tynkowanej powierzchni.

Przed przystgpieniem do wykonania elewacji, nalezy sprawdzi¢ na matym fragmencie zgodno$¢ zamawianej struktury i koloru.

Jakiekolwiek uwagi dotyczace niestandardowych cech masy i jej koloru zgtasza¢ natychmiast do sprzedawcy. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i
przepisami BHP. W przypadku potgczenia z wyrobami innych producentéw, FFIL Sniezka SA nie ponosi odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w opisie, majg na celu zapewnienie
prawidtowego wykonania prac zwigzanych z naktadaniem tynku. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci prawnej za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem
uzycia wyrobu, jak réwniez nie ma wplywu na warunki pogodowe przy prowadzonych pracach.

NARZEDZIA:

Wiertarka z mieszadtem koszykowym, kielnia, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe, zestaw natryskowy tynkarski.

OKRES PRZYDATNOSCI

18 miesiecy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

25kg

WYDAJNOSC

Kornik - Baranek Baranek

Grubos¢ ziarna Naktadanie reczne Naktadanie agregatem
ok. 1,5 mm 2,0 - 2,5 kg/m? 2,0 -2,2 kg/m?
ok. 2,0 mm 2,5- 3,0 kg/m? 2,3 -2,5 kg/m?
ok. 2,5 mm 3,3- 3,7 kg/m? 2,6 — 3,0 kg/m?
ok. 3,0 mm 4,1 —4,6 kg/m? 3,1-3,3 kg/m?
KOLORYSTYKA
240 koloréw

NORMY, BADANIA | ATESTY

FOVEO TECH TSS 25 TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY objety jest Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0207 oraz ETA 15/0022 jako sktadnik ztoZzonych systeméw izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi.

WSKAZOWKI BHP | PPOZ

BEZPIECZENSTWO: Zawiera produkty biobsjcze: EUH208 Zawiera mase poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowaé
wystgpienie reakcji alergicznej.Zawiera produkty biobdjcze do konserwacji suchej powtoki: terbutryna, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza nalezy
pokazac¢ pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete. Unika¢ uwolnienia do $rodowiska. Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochronne
oczu/ochrone twarzy. Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do zbiornikéw do segregaciji odpadéw obecnych w swojej gminie.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg do odpowiedzialno$ci prawnej Producenta, gdyz warunki
wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. Wszelka ingerencja w skfad produktu jest niedopuszczalna i moze w znaczny sposoéb obnizy¢ jako$¢ stosowanego materiatu. W przypadku
potaczenia z wyrobami innych Producentéw nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. Przedstawione powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wedtug aktualnego stanu wiedzy
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i doswiadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych edycjach bez wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcéw.
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